
ＪＩＳ規格（ＪＩＳ　Ｇ　３３１７）

めっきの付着量（両面最小付着量）

付着量記号 両面3点平均 両面1点

表示記号 最小付着量 最小付着量

（ｇ/㎡） （ｇ/㎡）

Y06 60 51

Y08 80 68

Y10 100 85

Y12 120 102

Y14 140 119

Y18 180 153

Y20 200 170

Y22 220 187

Y25 250 213

Y27 275 234

Y35 350 298

Y45 450 383


